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Alteriver

Sistema de proteccion multifactor para equipos de Fondo

SOMOS UN EQUIPO INTERNACIONAL QUE
DESARROLLA Y FABRICA RECUBRIMIENTOS
PROTECTOROS PARA TUBERIAS DE POZOS DE
PETROLEO Y GAS Y TUBERIAS DE COMPRESORES

= La combinacion de capas de barrera y
revestimiento protector, complementadas
con equipos de proteccién especiales
(Streamers) crea el sistema de proteccion
multifactor definitivo..

= Creamos y Ofrecemos a nuestros clientes
las mejores soluciones anticorrosivas para
la industria del petréleo y gas

= Nosotros realizamos investigaciones para el
desarrollo de nuevos materiales aplicando
nuevas tecnologias, que beneficien en la
protecciéon a la corrosion de los materiales
usados en la industria del petréleo y el gas




TECNOLOGIA



Polymer

Steel

*Los productos de corrosion de
zinc insoluble (pdatina) brindan
un alto nivel de proteccion para
todos los orificios (proceso de
autocuracion)

Tecnologia

Sistema Intermetalico Duplex / Proceso

de Autocorreccion

polimero

- =
Zinc

—

acero

— La combinacion de las propiedades
protectoras del zinc
— revestimiento epoxi-fendlico

0,

H,0
H,S
co,

Producto de Zinc
Insoluble para la
corrosion*

Solucionan los problemas de Corrosion



2 Tecnologia

100% PROTECCION

Duplex System Streamer

(

— Alto nivel de adherencia de mas de 30 MP
— Micro dureza 2,5 veces superior a la del acero N 80 API

_ . : = ‘o Estamos realizando pruebas Nuestro equipo directivo,

Ees!sienc!a al danci mledcamcot industriales de un sistema de tiene amplia experiencia
— Resistencia generat al desgaste roteccion de tuberias en la Implementacidn de
— ARPD (asfalto - resina - depdsitos de parafina) undamentalmente nuevo: GH6S. proyectos.

Intermetallic Layer

Nuestros accionistas
brindan apoyo estratégico
y financiero para el
crecimiento empresarial.



LINEA DE PRODUCTO



Linea de Producto

El Recubrimiento Alteriver
reziPLY97 Es un sistema
protector a base de
polimero epoxi fendlico con
resistencia mejorada a la
temperatura, Disenado
para proteger tuberias en
entornos con depdsitos
excesivos de asfaltenos,
resinas y parafinas (ARPD) y
corrosion leve.
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Funciones clave

Fe/Zn intermetallic protection

reziPLY97

Polymeric color

Blanco brillante

Tipo de recubrimiento

Epoxi fendlico

Principal aplicacion

Tuberia de produccidn/inyeccion,

lineas de flujo, tuberia de Linea

Espesor intermetélico del tubo - superficie
interior/exterior

Espesor polimérico

5.6 - 14 mils (140 - 350 micrones)

Espesor intermetdlico de rosca del tubo

Proteccidn contra H2S, ppm (mol.) 10000
Proteccion contra 20000
sweet corrosion (CO2), ppm (mol.)

Proteccidn contra ARPD v
Protection Anti-bacterial (SRB, APB) —
Proteccidn de la rosca (pin- caja) del tubo —
Proteccidn intermetdlica de los Conectores v*
Resistencia al desgaste abrasivo/ SRP Operacion —
Rugosidad del revestimiento, micras 2

Tratamientos acidos/alcalinos

Tratamientos

acidos: 10% HCI, t=50°C, max.
Duracion 24 horas
Tratamientos

Alcalinos: 10% NaOH, t=50°C, max.

Duracién: 24 horas

reziPLY97

Types of Protection: ARPD. CORROSION

Temperatura polimérica de corto
duracién, no mas de/incluidos
tratamientos con vapor

392°F(200°C)

Temperatura intermetadlica, no
inferior a

Adhesioén de la capa polimérica,
no menos de

** Aclaracion de temperatura

IMPORTANTE: Se debe
consultar al representante
de Alteriver, Inc. sobre
todos los problemas
técnicos antes de decidir
utilizar estos fluidos para
intensificar el flujo de aceite
con recubrimientos duplex.

Puede haber un efecto
negativo en los
recubrimientos duplex
cuando se utilizan liquidos
que contienen 4cidos
activos u otros liquidos
solventes para intensificar
el flujo de fluidos que
contienen aceite

12 MPa

266°F (130°C) -
severo CO2
corrosion;
266°F (90°C) -
Severo

H2S corrosion



Linea de Producto

Alteriver ziPLY96+ ES un
Sistema de Proteccion
multicapa, disefiadoy
manufacturado para una
Proteccion complete a
los tubulares,
incluyendo el area de
roscay el area externa
de las tuberias.
Adecuado para entornos
severamente corrosivos
con problemas ARPD
adicionales.




Key features

Fe/Zn Proteccidn Intermetalica

ZiPLY96+

Color Polimérico

Fe Zn Intermetallic +Marrdn brillante

Tipo de Recubrimiento

Epoxi fenolico

Principal aplicacion

Tuberias de Inyecciony
Produccion, Tuberias de Linea y Flujo

Espesor intermetdlico del tubo -
superficie interior/exterior

40-125 micron (1,6-5 mil)

Espesor polimérico

140 - 350 micron (5.6 - 14 mil)

Espesor de rosca de tubo
intermetalico

20-70 micron (0,8-2,8 mil)

proteccion contra H2S, ppm (mol.) 20 000
proteccion contra 15 000
Ligera corrosion (CO2), ppm (mol.)
proteccion contra ARPD Alta
Proteccién Anti- v
bacterial (SRB, APB)

Proteccién de la rosca (pin-caja) del v

tubo

Proteccion Intermetélica de los v
Coupling’s

Resistencia a la Abrasion v

/ SRP operacion

Rugosidad del revestimiento, micras 3

Tratamientos acidos/alcalinos

Tratamientos acidos: 10% HCI, t=50°C,

duracién max. 24 horas
Tratamientos alcalinos: 10% NaOH,
t=50°C, max. duracidn: 24 horas

Temneratiira nolimAarica hacta

22Q°E (170N°C) * *

CORROSION.ABRASION.ARPD

ZIPLY96+

Types of Protection

Temperatura polimérica
de corta duracién, no
mas de / incluidos los
tratamientos con vapor

392°F (200°C)

Temperatura
intermetdlica, no
inferior a

572°F (300°C)

Adhesion de la capa
polimérica, no menos
de

12 MPa

** Aclaracion de
Temperatura

302°F (130°C) -corrosion
grave por CO2;
266°F (110°C) - corrosion
severa por H2S

Se debe consultar al
representante de Alteriver, Inc.
sobre todos los problemas
técnicos antes de decidir
utilizar estos fluidos para
intensificar el flujo de aceite
con recubrimientos duplex.

Puede haber un efecto
negativo en los
recubrimientos duplex
cuando se utilizan liquidos
que contienen acidos activos
u otros liquidos solventes
para intensificar el flujo de
fluidos que contienen aceite.



Linea de Producto

Alteriver ziPLY97 Es un
Sistema de Proteccion
multicapa, disefadoy
manufacturado para una
Proteccion complete a los
tubulares, incluyendo el
area de roscay el area
externa de las tuberias.
Adecuado para entornos
severamente corrosivos
con problemas ARPD
adicionales.
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Key features

Fe/Zn Proteccidn Intermetalica

ZiPLY96+

Vv

Color Polimérico

Marrdn brillante

Tipo de Recubrimiento

Fe Zn Intermetalico + Epoxi fendlico

Principal aplicacion

Tuberias de Inyecciony
Produccion, Tuberias de Lineay Flujo

Espesor intermetalico del tubo -
superficie interior/exterior

40-125 microns (1,6-5 mil)

Espesor polimérico

140 - 350 microns (5.6 - 14 mil)

Espesor de rosca de tubo intermetélico

20-70 microns (0,8-2,8 mil)

proteccion contra H2S, ppm (mol.) 10000
proteccion contra 20000
Ligera corrosion (CO2), ppm (mol.)

proteccién contra ARPD extra alto
Proteccion Anti-bacterial (SRB, APB) v
Proteccién de la rosca (pin - caja) deltubo v
Proteccion Intermetalica de los Coupling’s v
Resistencia a la Abrasién / SRP operacion \
Rugosidad del revestimiento, micras 3

Tratamientos acidos/alcalinos

Tratamientos acidos: 10% HCI, t=50°C,
duracion max. 24 horas

Tratamientos alcalinos: 10% NaOH, t=50°C,
max. duracién: 24 horas

Temperatura polimérico, hasta

302°F (150°C)**

reziPLY97

Types of Protection

CORROSION.ABRASION.ARPD

Temperatura 392°F (200°C)
polimérica de corta

duracién, no mas de /

incluidos los

tratamientos con

vapor

Temperatura 572°F (300°C)
intermetalica, no

inferior a

Adhesion de la capa 12 MPa

polimérica, no menos

de

** Aclaracion de
Temperatura

302°F (130°C) -
severe CO2 corrosion;

266°F (110°C) - severe
H2S corrosion

Se debe consultar al
representante de Alteriver,
Inc. sobre todos los
problemas técnicos antes
de decidir utilizar estos
fluidos para intensificar el
flujo de aceite con
recubrimientos duplex.

Puede haber un efecto
negativo en los
recubrimientos duplex
cuando se utilizan liquidos
que contienen acidos
activos u otros liquidos
solventes para intensificar
el flujo de fluidos que
contienen aceite.



Linea de Producto

Alteriver ziPLY97 Es un
Sistema de Proteccion
multicapa, disefado y
manufacturado para una
Proteccion complete a los
tubulares, incluyendo el
area de roscay el area
externa de las tuberias.
Adecuado para entornos
severamente corrosivos
con problemas ARPD
adicionales.




Temperatura 392°F (200°C)
polimérica de corta

duracién, no mas de /
Key features reziPLY96+ incluidos los

tratamientos con

Alteriver, Inc.

acoplamiento representative should

be consulted for all
the technical issues
before deciding to use

Rugosidad del revestimiento, micras  No Mds de 2

these fluids to
intensify oil flow with
duplex coatings.

Tratamientos acidos/alcalinos Tratamientos acidos: 10% HCL, t=50 °C,
max. duration 24 hours
Tratamientos alcalinos: 10% NaOH,
There may be a

s, negative effect on
max. duration: 24 hours duplex coatings when
active acid-containing

Color Polimérico Marrdn brillante
vapor
Tipo de Recubrimiento Epoxi fendlico
Temperatura
Principal aplicacion Tuberias de Inyecciony intermetalica, no
Produccion, Tuberias de Linea y Flujo = inferior a
Espesor polimérico 140 - 350 microns (5.6 - 14 mils) % Adhesion de la capa 12 MPa
o polimérica, no menos
1 c de
proteccion contra H2S, ppm (mol.) 10000 g
(®) ** Aclaracion de 302°F (130°C) -
e a Temperatura severo CO2 corrosion;
proteccién contra 20000 X .
. . o 266°F (110°C) - severo
Ligera corrosion (C02), ppm (mol.) oc -
<L H2S corrosion
proteccidn contra ARPD extra alto c
o
Proteccion intermetalica del v 3]
Q
O S
.
o
Y
N
[
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S
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or other solvent

Temperatura polimérica, hasta 338°F (170°C)** liquids are used to

intensify the flow of
oil-containing fluids.



STREAMER



Linea de Producto

Streamer® es un
dispositivo especial
patentado (inserto),
disefado para proteger
tanto los extremos
(pin) roscados de los
tubos y la conexidn de
rosca interna (box),
contra la corrosion y el
lavado que surgen del
impacto del flujo de
fluido en las roscas.

STREAMER




=Construccion patentada

=Adaptado para el hilo triangular.

=f| ancho puede variar dependiendo del espacio
entre los extremos (Pin y Box) de las tuberias.
=Temperatura de funcionamiento: 250°C

=Facil instalacion

=Adecuado para tubos nuevos o usados.
=Reduce las fallas criticas debido al lavado de las
conexiones a casi cero

=Ahorro potencial de OPEX de mas de 150 veces
en comparacion con tuberias sin proteccion.

STREAMER

CORROSION. WASH OUT

Types of Protection

===

Se debe consultar al
representante de Alteriver, Inc.
sobre todos los problemas
técnicos antes de decidir
utilizar estos fluidos para
intensificar el flujo de petréleo
con recubrimientos duplex.

La separacidn entre las
conexiones (box-pin), a
menudo al pasar el flujo crea
turbulencias, aumentando la
velocidad del flujo provocando
el lavado de las conexiones

Al eliminar el espacio libre
entre los tubos y las juntas de
acoplamiento, se restablece el
flujo laminar.

Puede haber un efecto
negativo en los recubrimientos
duplex, cuando se utilizan
liquidos que contienen acidos
activos u otros liquidos
solventes para intensificar el
flujo de fluidos que contienen
crudos.
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Sin Alteriver Streamer Con Alteriver Streamer

19 Alteriver Inc



RENDIMIENTO



Rendimiento

'90 103

Well 1 Well 2 Well 3

100,000 TONS/YEAR

101




- Rendimiento

. Average Tiempo de

falla... Numero de
. Paraffis.....

997 920 990

101

90 103

Well 1 (363 Well 2 (298 Well 3 (291
Well 1 Well 2 Well 3 days) days) days)

Alteriver MPAG96 pruebas de campo en Siberia Alteriver MPLAG17 resultados en Siberia
occidental a partir de 29.08.2018 Oriental 2017-2018

Las pruebas de campo de Majorpack en Siberia El nimero de operaciones de eliminacion de
occidental demostraron que los tubos MPAG96 de parafina disminuy6 a o de mas de 30 operaciones
Majorpack aumentaron el periodo de cuando se utilizaron recubrimientos majorpack.

funcionamiento 10 veces en comparacién con los
tubos de carbono (de 110 a 980 dias).

24.07.2024 Alteriver Inc



Tubo sin revestimiento protector Tubos con revestimiento protector Alteriver




CASO DE ESTUDIO



Caso de Estudio de Alteriver MPAGI6 (ziPLY96) Coating

Compaiiia Petrolera Ne2

Los componentes corrosivos estan presentes en los fluidos

. . . . 148 1492
producidos. El alto contenido de diéxido de carbono e iones de 1455 459 1470

. - . . 1381
hierro indica procesos corrosivos en el sistema.
[l Tiempode
Nivel pH — 6,83; Operacion de
tuberias sin
®  CO2contenido—  238,8 mg/dm3; rgcubrlr en
dias
®  HaScontenido— 11,9 mg/dm3;
®  SRBcontenido— 1,000,000 kl/cm3;
®  Fe3+contenido—  upto 40,62 mg/dm3; Tiempo de
operacion de la
®  Total Fe contenido — 30,83 mg/dm3; tuberl.a
recubierta con
. Majorpack
| | _ .
Mn contenido 0,64 mg/dm3; - MPAGY6
210 (ziPLY96)
dias continuos

well 1 well 2 well 3 well 4 well 5

25



Caso de Estudio de Alteriver MPAGI6 (ziPLY96) Coating

Segun los resultados de la operacion de tubos con revestimiento MPAG96 (ziPLY96), la tasa de rechazo durante las

reparaciones en 2019 fue del 5%. El recubrimiento ha demostrado su eficacia durante la operacion en pozos abrasivos

equipados con bombas de varilla de bombeo.

Pozo Ne 1032 Bomba de varilla de bombeo, tiempo de Pozo n.° 6431 Bomba de varilla de bombeo, tiempo de
funcionamiento: 464 dias, tuberia revestida instalada funcionamiento: 397 dias, tuberia revestida instalada
nuevamente en el pozo. nuevamente en el pozo.

<\ (1%
Ll
/AL
N\ 1

4
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Caso de Estudio de Alteriver MPRGI6 (ziPLY96) Coating

Caracteristicas del pozo:

Corrosion por sulfuro de hidrégeno
Erosion
El tipo de pozos es horizontal.

Tuberia de produccién de fondo de pozo J-55, L-
80y L-80 (1% Cr);

Destruccion a lo largo de los extremos de los
pasadores y las partes de los pezones después de
200-250 dias.

Resultados de la prueba piloto:

La tasa de pérdida de espesor de la pared de la
tuberia promedio el 10%;

Se encontrd una tasa de pérdida de espesor de
pared inferior al 10% en mas de la mitad de las
tuberias;

No se encontrd corrosion en los extremos y en el
espacio entre los niples;

Muestra la superioridad de MPAG96 (ziPLY96)
sobre J-55, L-80 y L-80 (Cr 1%) sin
recubrimiento, en condiciones de
funcionamiento.

Maxima Perdida de Espesor de la pared de

la tuberia , %
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WEST TEXAS. OIL COMPANY Ne1l

En el pozo se instalé:

- Tuberia compuesta integramente de tubos con revestimiento Alteriver MPAG96
(ziPLY96);

- Inserto protector especial Alteriver Streamer® - para proteger el pezon.

Antes de la extraccidn prevista, la sarta de tuberia funciond de forma continuay sin
fallos durante 215 dias.

Después de tirar de la sarta de tuberia, se monitored la pérdida de espesor de la
pared de la tuberia mediante un detector de fallas de vértice eléctrico.

sarta de tuberia completa con MPAG96 (ziPLY96), 215 dias
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NUmero de serie de la tuberia en la sarta de tuberia comenzando desde la superficie

Desgaste de las Barillas de Bombeo Desgaste de Tubos

majorpack

191



Caso de Estudio de Alteriver MPAG96 (ziPLY96) Coating

Caracteristicas del pozo:

- Corrosion por sulfuro de hidrégeno;

- Erosidn;

- Corrosion de varillas;

- Pozo vertical

- -Tuberia de produccién de fondo de pozo L-80;

- Destruccion a lo largo de los extremos de los pasadoresy
las partes de los pezones después de 150-200 dias.

El desgaste maximo promedio de la pared en 57 juntas con
revestimiento majorpack MPAG96 (ziPLY96) fue del 7 %. Se debe
tener en cuenta que el dispositivo de medicién no refleja un
desgaste de la pared de la tuberia inferior al 6%, por lo que si no se
detectan dafios mecdanicos o de corrosion visibles en las paredes,
se puede asumir que:

Un cambio en el espesor de la pared del 2% al 7% puede ser un
error (tolerancia) durante la fabricacién de la tuberia; la pérdida
maxima promedio de espesor de pared de los tubos con
revestimiento majorpack MPAGg6 (ziPLY96) fue solo del 2 % y el
desgaste maximo fue del 7 %.

Maxima Perdida de la pared de la

tuberias, %

Stri

ing run into well:

WEST TEXAS. OIL COMPANY Ne2

El tercio inferior de las uniones tenia revestimiento Alteriver MPAG 96 (ziPLY 96),

el resto de la sarta de tuberia (por encima de MPAG 96 - ziPLY 96) eran tuberias L-

80 sin revestimiento.

El espacio entre los inter-niplesn del acoplamiento fue protegido por el inserto
protector especial Alteriver streamer®

La sarta de tuberia fue retirada del pozo después de 240 dias (extraccion

planificada para prueba)

Después de tirar de la sarta de tuberia, se monitore6 la pérdida de espesor de la
pared de la tuberia mediante un detector de fallas de electrovértice.

Un tercio de la sarta de tuberia con MPAG96 (ziPLY96), 240 dias
MPAGQ6 (ziPLY96)

85%

65%

45%

25%

5%

Tubo L-80 sin recubrimiento
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El nimero de serie de la tuberia en la sarta de tuberia a partir de la superficie

Sucker rod wear

= Tubing wear
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BENEFICIOS CLAVE



Aspectos clave del atractivo.
Clientes principales

Percussion: Petroleum "
Encana sitian..
Maverick Natural:Res
OFsI
ConocoPhillips
= Apache Corporatio

Y

4

Alteriver reduce los costos del cliente entre 3 y 18 veces, sin contar los ahorros en tiempo de inactividad y reparaciones.

Evaluacion de la efectividad del uso de recubrimientos Alteriver en pozos complicados
con depdsitos de asfaltenos y parafinas por un periodo de 2,5 afios.

Costs during operation on wells with asphaltene & paraffin deposits, without corrosion,
thousand rubles.

Evaluacién de la efectividad del uso de
recubrimientos Alteriver en pozos de corrosion por
un periodo de 5 afios.

Costos de operacién de pozos de corrosidn, miles de
rublos.

23 000 6 400

Saving
5x
9 800 Saving Saving
3x 18x
.. (0]6)
Los nuevos recubrimientos de
Alteriver mejoraran la eficiencia de la 1000
produccién de petréleo dadas las , 350
. . . . o Tuberia con e Tuberia con
condiciones operativas cada vez mas Tuberia sin recubrimiento Tuberfa sin _ ]
duras recubrir recubrir recubrimiento o
. Majorpack Majorpack Tuberia sin Tuberia sin Tuberia con
A recubrimiento recubrimiento
\ A J recubrimiento + tratamiento Majorpack
Y Y + Raspador Quimico
Mayor corrosion (Majorpack Corrosién media (Majorpack

ZiPLY) reziPLY) 30
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